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Finitura a cera d’api



Lezione1
Preparazione dellasuperficie
Preparare il legno alla finitura con grane a scalare
abrasive
Olio paglierino

Lezione2
Preparazione dellasuperficie
Si inizia con l’utilizzo di una miscela diluita di
gommalacca, con un pennello a setole morbide
Si procede fino ad ottenimento di una superfice
omogenea translucida

Lezione3Seconda Fase
Carteggiare con abrasivi di grana fine, e paglietta di
acciaio 00, come proseguire dipende dal grado di finitura
che si vuole ottenere, se poro aperto o poro chiuso, in tal
caso va utilizzato un tampone di cotone idrofilo per
stendere la gommalacca.

Lezione4Fase finale
Preparare la superficie per la cera, stesura della cera e
lucidatura finale.



Libri di testo
suggeriti

COLORATURA, VERNICIATURA E LACCATURA DEL
LEGNO, Antonio Turco, Hoepli

RESTAURARE MOBILI TECNICHE E SEGRETI,
Adriana Martens, Demetra 


